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Skotselanvisning for utvandiga partier

Klarlackade partier

ALLMANT

Partierna som ar betsade och klarlackade med en vattenburen
lack. Lacken ar elastisk och har ett UV-skydd. Rengdr ytan arligen
och reparera eventuella skador omgaende.

All genomskinlig ytbehandling kraver tatare underhall an tackande
ytbehandling. Nar lacken borjar se matt ut eller andrar karaktar ar
det dags att underhalla ytan.

Hur lang tid detta tar beror pa hur utsatt dorren ar for solljus och
vatten.

RENGORING

Anvand miljdmarkta fasadrengoringsmedel utspadda enligt
anvisning. Rengoringsmedlet far inte innehalla nagra slip- eller
polermedel.

Anvand disk- eller tygtrasa. Skoélj och torka torrt med trasa efter
rengdring.

REPARATION AV SKADOR
Vid all reparation av ytbehandlingen skall ytor tvattas forst samt
vara torra. Vid lackering far traets fuktighet inte éverstiga 20%.

Anvand for dndamalet en en-komponent klarlack fér utom-
husbruk till reparationer.

Sma skador repareras med liten pensel. Tvatta och slipa forst
innan skadan battras.

Vid storre skador erhalls det basta resultatet om hela ytan
mattslipas och lackas om. Félj fargfabrikantens anvisningar. Vid
storre skador erhalls det basta resultatet om hela ytan slipas och
lackas om.

Pensel kan anvandas, men bésta resultatet erhdlls med trycksatt
farg/lackspruta. Reparationer skall utféras nar temperaturen ar
over 18 °C och den relativa luftfuktigheten skall vara under 80%
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Tackmalade partier

ALLMANT
Partierna ar malade med en vattenbaserad farg. Fargen ar elastisk
och ger ett fullgott skydd.

Malade ytor ska rengoras vid behov och med minst ett halvars
mellanrum. Vid rengdringen anvands alkaliska allrengéringsmedel
(t ex. handdiskmedel).

Har lackskador uppstatt skall dessa repareras omgaende annars
galler ej garantierna.

RENGORING

Anvand miljdmarkta rengdringsmedel utspadda enligt anvisning.
Rengoringsmedlet skall inte innehalla slip- eller polermedel.
Anvand disk- eller tygtrasa. Skolj och torka torrt med trasa efter
rengdring.

REPARATION AV SKADOR
Vid all reparation av ytbehandlingen skall ytor tvattas férst samt
vara torra. Vid malning far tréets fuktighet inte 6verstiga 20%.

Anvand for andamalet avsedd alkydfarg till reparationer. Sma
skador repareras med liten pensel. Slipa ytan forst, maska av.

Vid storre skador erhalls det basta resultatet om hela ytan slipas
och lackas om. Pensel kan anvandas, men basta resultatet erhalls
med trycksatt farg/lackspruta. Reparationer skall utféras nar
temperaturen ar éver 18 °C och den relativa luftfuktigheten skall
vara under 80%.

Oljade partier

ALLMANT

Oljebehandlade entrépartier har behandlats 2 ganger pa

fabrik med Cuprinol Adeltriolja. Det &r mycket viktigt att
entrépartiet efterbehandlas for att garantin skall gélla. Forsta
efterbehandlingen skall utféras utan dréjsmal med strykning

1 -2 ggr sa att ytan blir mattad och torkas sedan torr efter ca
30 minuter. Partiet bor underhallas minst tva ganger per ar. Om
partiet ar monterad i ett utsatt lage kan det kravas ett tatare
underhall. Om ytan blir skadad ar ldampligt att slipa traytan
mycket latt med ett fint slippapper for att fa en slat yta. Innan ny
behandling skall ytan tvattas med malartvatt i vatten for att fa bort
smuts och slipdamm.
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Skotselrad for rostfritt material
ROSTFRITT STAL KAN MISSFARGAS AV ROST...

.. om det utsatts for en aggressivare miljo an stalsorten ar avsedd
for, t ex starkt fororenad luft, saltldésningar eller rester av
klorhaltiga rengoringsmedel

.. om materialet fororenats av jarnpartiklar, t ex slipspan, fran
anvanda verktyg vid installationen

.. om materialet monteras med fastelement av vanligt stal eller har
direktkontakt med intilliggande konstruktioner av olegerat stal

Borttagning av flackar och
missfargningar pa rostfria ytor

Om den rostfria platen fatt flackar eller missfargningar, som inte gar

att avldgsna med normal vattentvattning enligt ovan, kan féljande
rengdringsmetoder rekommenderas:

FLACKTYP

TANK PA ATT...

.. anvand fastelement som spik, skruv och bult av rostfritt stal vid
montaget.

.. inte anvanda stalborstar och stalull av olegerat stal.

.. inte utfora stalblastring med vanlig stalsand eller sand som
anvants for blastring av olegerat stal.

RENGORINGSMETOD

Fingeravtryck

Tvatta med sprit, alternativt thinner, trikloretylen eller aceton,
skolj sedan med rent kallt vatten och torka.

Olja och fett

Tvatta med organiska I6sningsmedel lika féregaende, tvatta sedan
med tval och vatten, skolj med rent kallt vatten och torka.

Svarare flackar och missfargningar

Tvatta med milt slipande tvattmedel av typ skurpulver, gnid i ev.
synlig ytstrukturs riktning, skolj med rent kallt vatten och torka.
eller

Tvatta med 10-procentig fosforsyraldsning, skolj med utspadd
ammoniaklosning, sedan rent kallt vatten och torka.

Upphettningsfarg och kraftigare flackar

Tvatta med skurpulver enligt féregaende (alt. med betpasta)
eller

Gnid med scotch-brite-svamp i ev. synlig strukturriktning, skol]
med rent kallt vatten och torka.

Rostflackar BIot ytan med oxalsyreldsning, lat sta 15-20 minuter, skolj med
kallt vatten och torka. Vid behov upprepa tvattningen med
skurpulver enligt ovan.

Malarfarg Tvatta med farglosningsmedel (anvand mjuk nylonborste), skol;

sedan med rent kallt vatten och torka.

Repor pa slipad eller borstad yta
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Polera med slipdyna (med jarnfritt slipmedel) i struktur-
riktningen, tvatta sedan med tvallésning, skolj med rent kallt
vatten och torka.

Obs! Metoden kan ej anvandas for dekorvalsad, 2B- eller 2D-yta.
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Service och underhall av gangjarn

Nar en dorr ej stangs tillfredstallande kan felorsakerna vara flera.
Pa ovanstaende bild redovisas de flesta av de komponenter som
paverkar dérrens 6ppning och stangning.

Normalt &r det saledes inte enkelt att faststalla felorsak. Att t
ex Oka kraften hos dorrstangaren for att tvinga dorren i las, om
lasmekanismen &r sliten eller om dorren ar skev, ar ingen bra
|6sning.

Det ar darfér mycket viktigt att servicepersonalen &r medveten
om vilka krav som paverkar dorrens funktion sa att éversyn och
justering sker pa ett professionellt satt.

UNDERHALL

Liksom alla konstruktioner med rérliga delar kraver gangjarn ett
visst matt av underhall for att fungera oklanderligt under hela sin
brukstid. Underhallsbehovet ar beroende bl. a. 6ppningsfrekvens,
belastning och milj6. Underhallet bestar av:

e Qversyn
e rengdring
e smorjning

OVERSYN

Oversyn av gangjarn ska ske med jamna intervaller. Dessa bestdms
av 6ppningsfrekvens och belastning. Minst en gang om daret bor
man kontrollera:

e funktion
e smorjbehov

e eventuella [6sa skruvar

Detta kan ske i samband med 6versyn och kontroll av Ias,
dorrstangare, tatningslister, glas, kitt och malning.

RENGORING

Da gangjarn slits bildas ett svart fint damm som sprids runt
lagringstallet. Det hamnar ofta dven pa karm och dérr/fénster/
skaplucka. Basta sattet att undvika det svarta dammet ar att halla
gangjarnen val smorda.

FUNKTION

Gangjarn ska I6pa latt, far inte vara skadade och ska sitta
ordentligt fast i karm och dorr. Dorren ska kunna stangas utan att
den tar i karm eller troskel. Skadade eller utslitna gangjarn ersatts
med nya. Losa skruvar dras fast. Losa gangjarn forsamrar dorrens
funktion, 6kar gangjarnsslitaget och underlattar inbrottsférsok.
Skruvar i nyinstallerade dorrar, maste alltid efterdras efter

nagra manader nar traet i karm och dérr har torkat. Vid behov
justeras gangjarn enligt nedan. Fore justering maste orsaken
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STANGNING
Frekvens och noggrannhet vid éversyn

Rétt instélld dérrsténgare

bdutga Installation av
Typ av dérrsténgare * |

dérr och karm

Gangjérn —| Tétningslist
Montering =
av tétning — | “NV
Lastyp — | | Slutbleck
Dé Montering av las

S ~—_||_ | och slutbleck
planhet N
Dérrspringa ——

0;
— L

Luftkonditionering Tréskel

till justeringsbehovet noga analyseras. Det ar var erfarenhet

att gangjarnen manga ganger far bara skulden for att en dorr
fungerar daligt nar den verkliga orsaken &r slarvigt monterad
karm eller sattningar i huset. Det hjalper t ex féga att justera
gangjarnen pa en tung dorr, nar karmen inte sitter fast i vaggen.

Kontrollera foljande punkter innan gangjarnen justeras:
e Sitter karmen i lod?

e Stammer karmens diagonalmatt?

e Ar karmsidan rak i falsen (buktar inte indt eller utét)?
e Stadmmer karmfalsbredden?

o Ar karmfalsbredden konstant pa olika hojd

o Arkarmsidan fri fran skevhet?

e Sitter karmen ordentligt fast i vdggen?

o Arviggenivédggregeln tillrdckligt stabil fér att “halla i karmen”?
o Arkarmen sd monterad att den inte kan vrida sig?

e Sitter gangjarnen fast i karm och dorr?

o Ar dérrbladet rétvinkligt och plant?

Justera inte gangjarnen forran alla ovanstaende fragor kunnat
besvaras med JA. Justering sker med T15 bits pa gangjarnets
karmdel dar tappens hojd dndras. Alla tappar skall justeras sa att de
ligger an i dorrdelen.

Det &r en god regel att justera karmarna strax fore garanti-
besiktningen, nar huset har torkat och satt sig.
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UNDERHALL

For smorjning av gangjarn ska vattenfritt mineralsmorijfett eller
syntetiskt smorjfett anvandas. Oljan ska inte anvdandas annat an i
de fall da fett absolut inte Iater sig appliceras. Det ar viktigt att
"ratt” fett anvands, eftersom yttrycken i framforallt tappbarande
gangjarn kan bli mycket hoga.

SMORINING AV TAPPBARANDE LYFTGANGJARN
Smorjning sker enklast genom brickinkastet. Dorren lyfts nagon
centimeter och fett infors. Genom att lyfta och sdnka dorren
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|
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nagra ganger och sedan svdanga dorren till full dppning sprids
fettet Over hela kontaktytan. Anvand en fotmandvrerad dorr- eller
skivlyftare da dérren lyfts, sa gar arbetet fort och enkelt.

Gangjarn som saknar brickinkast smorjs med dorren
kvarhdngande genom att stallskruven for hojdjusteringen skruvas
ur helt och hallet, fett fors ner i skruvens stalle och skruven dras
ater i. Fettet dras da ner i knorran till glidytorna. Efter smorjningen
torkas fett, som hamnar pa gangjérnets utsida, bort med en torr
trasa.
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Monteringsanvisning entrépartier

LAGRING PA ARBETSPLATS
Entrépartier skall ej utséttas for vata innan montage. Beslag etc.
som levereras separat skall férvaras inomhus.

MONTERING AV ENTREPARTI
Forutom de monteringsanvisningar som ges har nedan hanvisar vi
till féljande allmdnna standards och foreskrifter.

* Hus AMA

e Fonster och Ytterdorrar, Projektering, montage, skotsel och
underhall fran tmf.se

Kontrollera att karmen star i vag och lod och att diagonalmatten
ar lika. Dorrens framkant skall vara parallell med karmens
anslagssida. Partiet skall stallas pa en syllisolering och underlaget
skall vara sa stadigt att det bar partiets vikt.

Fogen mellan ramprofil och vdgg/tak far ej Gverstiga 20mm.
Glaspartiet fasts i forborrade hal eller pa fastpunkter som

ej overstiger cc 600mm i hojdled eller 900mm i breddled.
Monteringen av glaspartiet skall ske sa att vertikala ramprofiler
ar i lod och ratt placerad i férhallande till fardigt golv
(golvbeldaggningens éversida).

Om fogen mellan ramprofil och vdgg ar stérre dan 20mm skall
vaggen pabyggas pa sadant satt att dess egenskaper ej forsamras,
tex genom pdgjutning eller paAmurning.
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Information Karmmontage

FONSTER
1. Stall in karmen och justera hylsorna i bottenstycket i vag.

2. Skruva ut tva dversta hylsorna.

3. A+B = Lika langa matt.

4. Fast 6vriga hylsor runt om och efterjustera vid behov.

PASSAR AVEN ALTERNATIVA
KARMINFASTNINGSPUNKTER.

DORRAR
1a. Skruva ut tva dversta hylsorna.

1b. Karmsidorna justeras samtidigt parallellt i vdggéppningen
enligt nedan. X= fel funktion, samt justera karmoverstycket i
vag. (A+B).

2. Loda karmens sidor mot vdggsidan och dven mot rumssidan.
Kontrollera med vattenpass och justera.

3. Vid lika ldnga diagonalmatt (C=D) uppnas forutsattningarna for
basta funktion.

4. Fast darefter dvriga hylsor runt om och efterjustera.
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Monteringsanvisning dorr

Vid infastning av karm och troskel erfordras speciell noggrannhet
for att dorrens funktionsmassiga egenskaper skall sakerstallas.

LAGRING PA BYGGARBETSPLATSEN

Dorrarna skall forvaras i enlighet med bifogad “Instruktion till
kund vid mottagning av gods”. Beslag och montagetillbehor
som levereras separat skall férvaras inomhus.

MONTERING AV DORRKARM

Vaggoppningens breddmatt far inte dverskrida karmbredden
med mer an 20 mm. Fér hojdmattet géller karmmatt + 20 mm.
Utrymmet mellan karm och vagg far ej éverstiga 20 mm vid
nagon punkt.

—

.Karmarna fasts med Infastningssystem for uppfyllande av
provningsstandard SS 81 73 32. Detta under forutsattning
att vaggkonstruktionen klarar dorrens tyngd och 6ppnings-/
stangningskrafter. Montering skall ske sa att troskeln ar i
vag och ratt placerad i forhallande till fardigt golv, d.v.s.
golvbeldggningens éversida

2.Diagonalmatten skall vara lika och karmsidostyckena justeras i
lod och raka. Anmarkning: Den karmsida som star lagst, pallas
under sa att Gverstycke och eventuell tréskel ligger i vag.
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TATNING FOR VARME - LJUDISOLERING

Utrymmet mellan karm och vagg skall drevas noggrant fran bada
sidor och runt hela armen sa att alla fogar blir valfyllda med
mineralull och elastisk fogmassa.

DREVNING

Vid drevning av karm skall utrymmet mellan vagg/tak och
karmoverstycke alternativt dverblock, fyllas med val packad
mineralull och fogen kompletteringstatas med elastisk fogmassa
pa den varma sidan for att undvika kondensbildning. Motsvarande
tatning skall utféras i fogutrymmet mellan troskel och det
fardiglagda golvet.

EFTERJUSTERING

Efterjustering av dorrkarm kan enkelt utféras. Folj anvisningar
i montageanvisning. Ingen bearbetning far goras pa karm eller
dorrblad.

Utvandiga partier - Skotsel- och monteringsanvisning 8



Monteringsanvisning dorr

Vagganslutning for tunga dorrar 1

Exempel pa vaggkonstruktion som skall bara tunga dorrar. Detta \ @
galler dven upptill vid pardérrar. Drevning och fogning mellan
karm och vagg enligt montageanvisning.

122

|
13mm normalgipsskiva \”_ 1Z
Stalregel — z [
Regelvirke efter hela vaggens hojd 1 | | | 62
Temahylsa \ Iy

S o e

\
Trakarm 54x115 é@ f

Mineralull

GARANTI

Séljarens leveransgarantier galler endast under forutsattning
att specificerat montagematerial anvants samt att montage-
anvisningen foljs, alternativt att Hus AMAs anvisningar féljs.

Troskelmontage vid montering av dorrkarmar

Sakerstall fore fastsattning av troskel att ingen golvvarme eller rorlaggning skadas av montaget.

Distansera troskel till ratt niva och dreva med mineralull. Skruva fast tréskeln i underliggande
golv med eller utan plugg beroende pa val av skruv.

Springan mellan tréskel och golv tacks med fog alt tacklist

Ritning pa rostfri anslagstroskel Ritning 42mm ektroskel Ritning rostfri troskelplatta

RF trdzkelplatta
BorstlistiGtning

[ na)
S
< i 2 1 f Ektrisskel med slit- f
-]
115 skena i aluminium
69 3
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Mastare pa projektanpassade snickerier

Snickerier till offentliga miljder ar SSC:s vardag och spetskompetens. Var langa
erfarenhet av saval svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssakerhet —
kunskap som vi garna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad
funktion och kvalitet och stora mojligheter att anpassa produkter efter dina idéer
och uppdragets speciella forutsattningar. Vi hjalper dig till ett lyckat projekt.

& SSC
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